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legérement la surface a traiter. (Dans le cas de EGE—FBFEFW
neufs et non poreux —ex : carrelage- appliguer le PRIMER
AXPU, puis le PRIMER AXR4 ou AXR8 selon la finition choisie).

e En cas de restauration, enlever et traiter les zones
dégradees.

e Appliquer 1 couche de PRIMER AXEP (0,200 a 0,250 g/m?)

- Consommation : 0,250 kg / m2 / par couche

Appliguer toujours 4 couches de CHLOREPOOL COATING, pour
assurer une bonne couverture du support, soit au total 1 kg/m2.

e Laisser un minimum de 10 heures et maxi 36 heures entre
chague couche.

e Dans tous les cas se reporter a la fiche technigue du
fabricant.

e Le nettoyage du matériel ainsi que la dilution de la 1¢ére
couche se fait avec le SOLVANT AXON




